
BUDOWA DRÓG I ULIC Z BETONU 
WAŁOWANEGO ORAZ JAMISTEGO
- WODOPRZEPUSZCZALNEGO

Rada m. s t .  Warszawa podjęła uchwałę w sprawie utwardzenia dróg 
gruntowych położonych w granicach m. s t .  Warszawy przeznaczając 
na to w pierwszym roku kwotę 10 066 374,75 z ł



MGR INŻ.  BUDOWNICTWA LĄDOWEGO

LESZEK WYTRWAŁ
prowadzący

Absolwent Politechniki Warszawskiej rocznik 1973 r. 

Aktualna stanowisko:

Główny Inżynier, Zakład Remontów i Konserwacji Dróg w Warszawie



DROGI GRUNTOWE - NAWIERZCHNIA JEZDNI

ASFALT BETON

ISTNIEJACA PODBUDOWA NOWA PODBUDOWA

A. A. A.

4cm w. ścieralna AC11S

4 (6)cm w. wiążąca AC16W

4cm w. ścieralna AC11S

4 (6)cm w. wiążąca AC16W

7cm podbudowa górna z kruszywa 0/31,5

15cm podbudowa dolna z kruszywa 31,5/63

17cm beton nawierzchniowy C30/37

20cm podbudowa z stab. cem. Rm 2,5 – 5,0 MPa

B. B.

4cm w. ścieralna AC11S

4 (6)cm w. wiążąca AC16W

7cm w. wyrównawcza z kruszywa 0/31,5

4cm w. ścieralna AC11S

4 (6)cm w. wiążąca AC16W

7cm podbudowa górna z kruszywa 0/31,5

15cm podbudowa dolna z stab. cem. Rm 2,5 – 5,0 MPa

PROGRAM UTWARDZANIA DRÓG GRUNTOWYCH
W WARSZAWIE W LATACH 2017 - 2024
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BETON WAŁOWANY - RCC

Program utwardzania dróg gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024
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UTWARDZONE DROGI W 2017 ROKU
ul. Ruczaj, dzielnica Wilanów
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Program utwardzania dróg gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024



UTWARDZONE DROGI W 2017 ROKU
ul. Pszeniczna, dzielnica Białołęka
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Program utwardzania dróg gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024



W 2017 ROKU PROGRAMEM OBJĘTO 29 DRÓG
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Program utwardzania dróg gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024
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UTWARDZONE DROGI W 2018 ROKU
ul. Jesiotrowa, dzielnica Targówek
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Program utwardzania dróg gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024



UTWARDZONE DROGI W 2018 ROKU
ul. Muchomora, dzielnica Ursynów
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Program utwardzania dróg gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024



W 2018 ROKU PROGRAMEM OBJĘTO 27 DRÓG
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Program utwardzania dróg gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024
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UTWARDZONE DROGI W 2019 ROKU
ul. Wykusz, dzielnica Włochy
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Program utwardzania dróg gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024



UTWARDZONE DROGI W 2019 ROKU
ul. Frachtowa, dzielnica Białołęka
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Program utwardzania dróg gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024
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W 2019 ROKU PROGRAMEM OBJĘTO 28 DRÓG
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Program utwardzania dróg gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024



UTWARDZONE DROGI W 2020 ROKU
ul. Wyszkowska, dzielnica Białołęka
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Program utwardzania dróg gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024



W 2020 ROKU PROGRAMEM OBJĘTO 20 DRÓG
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Program utwardzania dróg gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024
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UTWARDZONE DROGI W 2021 ROKU
ul. Teodozji, dzielnica Wesoła
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Program utwardzania dróg gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024



W 2021 ROKU PROGRAMEM OBJĘTO 24 DRÓG
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Program utwardzania dróg gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024
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UTWARDZONE DROGI W 2022 ROKU
ul. Pałacowa, dzielnica Wilanów
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Program utwardzania dróg gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024



W 2022 ROKU PROGRAMEM OBJĘTO 9 DRÓG
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Program utwardzania dróg gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024
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UTWARDZONE DROGI W 2023 ROKU
Ul. Skałacka, dzielnica Mokotów
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Program utwardzania dróg gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024



UTWARDZONE DROGI W 2023 ROKU
Ul. Magenta, dzielnica Rembertów 
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Program utwardzania dróg gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024
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W 2023 ROKU PROGRAMEM OBJĘTO 14 DRÓG
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Program utwardzania dróg gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024



UTWARDZONE DROGI W 2024 ROKU
Ul. Małowiejska, dzielnica Wawer 
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Program utwardzania dróg gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024



W 2024 ROKU PROGRAMEM OBJĘTO 10 DRÓG
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Program utwardzania dróg gruntowych w Warszawie w latach 2017 - 2024
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PODSUMOWANIE PROGRAMU UTWARDZANIA DRÓG 
GRUNTOWYCH W LATACH 2017-2024

Łączna  wartość utwardzenia dróg: 57 344 321,68 zł
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BETON JAMISTY - WODOPRZEPUSZCZALNY
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Alejka na skwerze Gen. Jana Jura-Gorzechowskiego w Warszawie

PARAMETRY TECHNICZNE

▪ wytrzymałość na ściskanie 

c16/20 Mpa

▪ wytrzymałość na zgniatanie 

powyżej 2,5 Mpa

▪ uziarnienie mieszanki

▪ D max = 8mm

▪ mrozoodporność F150

▪ przeznaczenie betonu –

nawierzchnie drogowe dla 

ruchu pieszego i rowerowego

ze sporadycznym wjazdem 

samochodów



UTWARDZONE DROGI W 2023 ROKU
ul. Pawia, dzielnica Wola 238 mb oraz 135,94 m3
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Beton Jamisty - wodoprzepuszczalny



ZAKRES ROBÓT W PARKU 

SZYMAŃSKIEGO

1107 mb oraz 626,36 m3
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Beton Jamisty - wodoprzepuszczalny



zgodnie z planem sytuacyjnym

czarnoziem 7cm

pospółka 30cm

koryto poszerzone o 20cm z każdej strony

pospółka 30cm

czarnoziem 7cm

stabilizacja RM – 2,5 na kruszywie 10cm

beton jamisty 14cm

kruszywo 0 – 31,5 16cm

ZAKRES ROBÓT W PARKU SZYMAŃSKIEGO
Przekrój konstrukcji

Beton Jamisty - wodoprzepuszczalny
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Beton Jamisty - wodoprzepuszczalny

ZAKRES ROBÓT W PARKU SZYMAŃSKIEGO
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Beton Jamisty - wodoprzepuszczalny

ZAKRES ROBÓT W PARKU SZYMAŃSKIEGO
Wykonanie dylatacji



INNE REALIZACJE PRZY KTÓRYCH WYKORZYSTANE

BYŁY MIESZANKI CEMENTOWE
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BETON PŁUKANY 2018
plaża Poniatówka, Saska Kępa, dzielnica Praga Południe

33

Inne realizacje przy których wykorzystane były mieszanki cementowe



BETON C35/45 SZYBKOWIĄŻĄCY PROMPTIS 2017
Schody w parku Fosa, dzielnica Żoliborz 
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Inne realizacje przy których wykorzystane były mieszanki cementowe



Inne realizacje przy których wykorzystane były mieszanki cementowe

GRUNTON – 1434,50 M3 2024
wypełnienie tunelu pod ul. Marszałkowską, dzielnica Śródmieście 

35



Inne realizacje przy których wykorzystane były mieszanki cementowe

GRUNTON – 1434,50 M3 2024
wypełnienie tunelu pod ul. Marszałkowską, dzielnica Śródmieście 
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BETON C35/45 SZYBKOWIĄŻĄCY PROMPTIS - 154,62 M3 2016
Zatoka autobusowa, ul. Kazimierza Wóycickiego, dzielnica Bielany

37

Inne realizacje przy których wykorzystane były mieszanki cementowe

RZUT

Geodezyjna inwentaryzacja remontu pętli autobusowej ul. Kazimierza Wóycickiego w Warszawie 
w rejonie bramy głównej Cmentarza Północnego



PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC 2016
Zatoka autobusowa, ul. Kazimierza Wóycickiego, dzielnica Bielany
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Inne realizacje przy których wykorzystane były mieszanki cementowe



BETON C35/45 SZYBKOWIĄŻĄCY PROMPTIS 2016
Zatoka autobusowa, ul. Kazimierza Wóycickiego, dzielnica Bielany
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Inne realizacje przy których wykorzystane były mieszanki cementowe



GRUNTON, FUGOWANIE BRUKU Z KAMIENNI POLNYCH 2022
ul. Wolicka, dzielnica Mokotów
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Inne realizacje przy których wykorzystane były mieszanki cementowe



BETON C35/45 SZYBKOWIĄŻĄCY PROMPTIS 2021
droga techniczna przy szpitalu południowym,

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, dzielnica Ursynów
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Inne realizacje przy których wykorzystane były mieszanki cementowe



BETON C35/45 SZYBKOWIĄŻĄCY PROMPTIS 2021
fundamenty pod zbiornik z tlenem przy szpitalu południowym, 
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, dzielnica Ursynów 
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Inne realizacje przy których wykorzystane były mieszanki cementowe



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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